
Micron Conversion Chart 
 

 

S.No Product Name Micron Size (µm) Mesh Size 

1 ACCR-104  4 µm 3125 

2 ACCR-T104 4 µm 3125 

3 ACCR-106 6 µm 2083 

4 ACCR-T106  6 µm 2083 

5 ACCR-108  8 µm 1562 

6 ACCR-T108  8 µm 1562 

7 ACCR-112 12 µm 1041 

8 ACCR-T115  15 µm 833 

9 ACCR- 120 20 µm 625 

10 ACCR-T120 20 µm 625 

11 ACCR- 130  30 µm 416 

12 ACCR-T130  30 µm 416 

 

 

 


